CSTB 2/5 Rapport de classement

n® RA14-0080

1. Introduction

Ce rapport de classement définit le classement attribué au(x) produit(s) précité(s) conformément
aux procédures données dans la norme NF EN 13501-1+A1:2013.

2. Description du produit

Tissu enduit pour une application en architecture textile.
Tissu constitué d'une armure 100 % polyester revétue sur les deux faces d'une enduction & base
de polychlorure de vinyle ignifugé et d’un vernis acrylique.

Epaisseur nominale totale : 0,63 mm * 10 %.

Masse surfacique nominale totale : 830 g/m2 + 5 %.

Masse surfacique nominale de I'armure : 200 g/m2 £+ 10 %.

Quantité nominale appliquée de vernis acrylique : 4 g/m2 sec par face.
Coloris : divers.
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